
 

 Résistance élevée à la fracture 
 bƛǾŜŀǳ ŘΩǳǎǳǊŜ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŞƳŀƛƭ ƴŀǘǳǊŜƭ 

 Excellente radio-opacité pour un diagnostic facilité 
 

Une bonne performance dans TOUTES les classes de cavités 
IŞǊƛǘƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ǾŀǎǘŜ ƭƛƎƴŞŜ ŘŜ Ŏƻmposites de DENTSPLY, Esthet.X® 
I5 ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŎƭƛƴƛǉǳŜǎΣ ǉǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ 
la classe de cavité. 
Esthet.X® HD allie résistance, manipulation agréable et rendu 
hautement esthétique. 

La nouvelle technologie de charges diminue la fréquence des 
grosses particules, permettant ainsi une diminution de la taille 
moyenne des particules et une meilleure répartition de celles-ci. 
Conséquences Υ ǳƴ ƭǳǎǘǊŜ Ŧƛƴŀƭ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜ Ł ƻōǘŜƴƛǊ Ŝǘ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜǎ 
propriétés mécaniques. 

Un lustre brillant, durable et facile à obtenir 
Cette nouvelle technologie de charges, incluant des 
nanoparticules, permet de contrôler précisément la taille et 
ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀōƻǳǘƛǊ Ł ǳƴ ǊŞǎǳƭǘŀǘ IŀǳǘŜ 
Définition pour les restaurations en composite 

 Un polissage facile et rapide pour un lustre final élevé 

 Une stabilité du lustre à long terme 

Avec une nouvelle technologie de charges, Esthet.X® 
HD assure : 

 Un lustre final plus rapide et facile à obtenir, plus 
brillant et plus durable 

 Des propriétés de manipulation idéales 

 ¦ƴ ŎƘƻƛȄ ŎƻƳǇƭŜǘ ŘŜ ǘŜƛƴǘŜǎ Ŝǘ ŘΩƻǇŀŎƛǘŞǎ 

Pionnier dans la technologie des nano-charges, DENTSPLY vous présente un 
matériau qui a été optimisé afin de Ǿƻǳǎ ƻŦŦǊƛǊ ƭΩŀƭƭƛŀƴŎŜ ƛŘŞŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ 
ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜΧ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ Ŝƴ I!¦¢9 5EFINITION. 
 



 

¦ƴŜ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ƛŘŞŀƭŜ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ǾƻǘǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 
Quelle que soit votre technique, stratification avec plusieurs teintes et opacités ou 
ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ƻǇŀŎƛǘŞΣ 9ǎǘƘŜǘΦ·ϯ I5 ǇǊƻŎǳǊŜ ƭŀ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ƛŘŞŀƭŜ ŘŜ 
propriétés de manipulation et propriétés optiques optimales pour remplacer la 
structure dentaire naturelle. 

 Gamme complète de teintes et opacités haute définition pour tous les besoins 
en restauration directe 

 Toutes les teintes et opacités offrent une excellente résistance et aptitude au 
polissage 

 Des résultats très satisfaisants quel que soit le type de restauration (une seule 
opacité ou plusieurs opacités) 

 ¦ƴŜ ŎƻƴǎƛǎǘŀƴŎŜ ŦŀŎƛƭŜ Ł ƳƻŘŜƭŜǊ ǉǳƛ ƴŜ ǎΩŀŦŦŀƛǎǎŜ Ǉŀǎ 

 Une texture non collante pour les restaurations antérieures et postérieures 

Teintes dentine 
opaques 

Teintes de corps Teintes émail 
translucide 

7 teintes 19 teintes 5 teintes 

Ces trois différentes opacités permettent de répliquer la 
structure naturelle de la dent « �������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ » 

±ƛǎǳŀƭƛǎŜȊ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŧƛƴŀƭ Ł ƭΩaide du teintier Esthet.X® TruMatch® 
[Ŝ ǘŜƛƴǘƛŜǊ ¢ǊǳaŀǘŎƘϯ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ŀǇŜǊœǳ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ƻōǘŜƴǳŜ 
avant même sa réalisation. Chaque étiquette de teinte indique la décomposition 
entre opaque, corps et émail, simplifiant ainsi le processus de prise de teinte. 

Que vous utilisiez une seule opacité ou bien plusieurs, Esthet.X® HD vous permet 
���[�}���š���v�]�Œ���o�����u���]�o�o���µ�Œ���Œ� �•�µ�o�š���š�����o�]�v�]�‹�µ�����‰�}�•�•�]���o���X���>�����Œ� �•�µ�o�š���š���(�]�v���o�����•�š���µ�v�����}�u�‰�}�•�]�š�����‹�µ�]��
�‰�}�•�•�����������[���Æ�����o�o���v�š���•�� �‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�� �u� �����v�]�‹�µ���•�U���µ�v�� �o�µ�•�š�Œ�������µ�Œ�����o���� ���š des qualités de 
manipulation optimales. 

Répliquent la 
translucidité et la 
ǾƛǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƳŀƛƭ 

naturel 

Procurent 
une base 
ŘΩƻǇŀŎƛǘŞ 
optimale 

Possèdent des 
propriétés 

mimétiques qui 

ƛƳƛǘŜƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ 
de la dentition 
environnante 

�>�����š���•�š�����[�µ�•�µ�Œ�����‰���Œ�u���š ���[� �À���o�µ���Œ���o���������‰�����]�š� �����[�µ�v�����}�u�‰�}�•�]�š��������
résister à une usure à long terme due aux contraintes 

masticatoires. Esthet.X® HD présente une excellente résistance 
�����o�[�µ�•�µ�Œ�����‰�}�µ�Œ�������•���Œ���•�š���µ�Œ���š�]�}�v�•���o�}�v�P�µ�������µ�Œ� ���X 

La résistance à la fracture est importante dans les zones où le 
composite est de faible épaisseur, comme les marges, ou dans 

les zones où le composite est exposé à des contraintes 
intenses, comme en classe IV. 

�>�����š���•�š���������Œ�µ�P�}�•�]�š� ���������•�µ�Œ�(���������u���•�µ�Œ�����o�[� �š���š���������•�µ�Œ�(�����������µ��
composite après finition et polissage. Des restaurations plus 
lisses sont en général plus esthétiques et plus durables que 

celles dont la surface est rugueuse.2,3 Une surface lisse 
�‰���Œ�u���š��� �P���o���u���v�š���������o�]�u�]�š���Œ���o�[�������µ�u�µ�o���š�]�}�v���������‰�o���‹�µ���U��
minimisant les colorations et les caries secondaires.3,4 


